
Вол ьфрамовый стерж ень поверхности

Т ри вол ьфрамового стерж нясостояние п оверхности технол огий, то

Ч ерный - п оверхность "англ ийск ий" ил и "рисовать"; оговорк а обработк и

смазочных материал ов и ок сидов п ок рытие.

Ч истота - химическ ая очистк а п оверхности, чтобы удал ить все смазочные 

материал ы и ок сидов.

Земл я - Поверхностные неп реднамеренно удал ить все п ок рытия, и добиться

точного к онтрол ядиаметра.


